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RESUMEN. Una de las características que identifica a la 
casa maya es la tecnología constructiva ancestral que ha 
sobrevivido hasta nuestros días. Esta tecnología tradicio-
nal contiene componentes importantes, como la utiliza-
ción de materiales del medio ambiente natural y el cono-
cimiento constructivo heredado. Sin embargo, desde el 
último tercio del siglo xx hasta el día de hoy, la vivienda 
maya y su tecnología constructiva se han visto afectados 
por diversos factores que han ocasionado cambios en su 
estado de conservación y en los componentes construc-
tivos. El objetivo de este artículo es plantear los cambios 
y permanencias tecnológicos de las casas mayas de las 
comisarías en el municipio de Mérida, propiciados por 
factores sociales, ambientales, económicos y políticos que 
han dado como resultado una tipología constructiva que 
la caracteriza en la actualidad. Se efectuó un estudio téc-
nico-constructivo para caracterizar a las viviendas mayas 
supervivientes de la zona de estudio, así mismo, se efec-
tuaron entrevistas con sus habitantes para obtener datos 
sobre la antigüedad de la vivienda, constructores y trans-
misión del conocimiento constructivo. Se observó que las 
viviendas de las comisarías de la zona norte presentaron 
más cambios tecnológicos que las del sur y una constante 
fue el fuerte deterioro de las viviendas por la falta de man-
tenimiento y abandono.

Palabras clave: arquitectura vernácula, cambio cultural, 
políticas públicas, tecnología constructiva.

ABSTRACT. A feature that identifies the Mayan House 
is the ancestral constructive technology that has survi-
ved to the present day. This traditional technology con-
tains important components, such as the use of materi-
als of the natural environment and inherited constructive 
knowledge. Since the last third of the 20th century until 
today, however, the Mayan housing and its construc-
tive technology have been affected by various factors 
that have resulted in changes in their state of conser-
vation and building components. The objective of this 
work is establish changes and continuities technologi-
cal in Mayan houses of commissaryships in the munici-
pality of Mérida, brought about by social, environmen-
tal, economic, and political factors that have resulted in a 
typology constructive that characterizes it today. A tech-
nical-constructive study was conducted to characterize 
Mayan housing survivors of the study area. Likewise, 
interviews were conducted with its inhabitants to obtain 
data on the age of the housing, builders and the construc-
tive knowledge transfer. It was observed that dwellings 
of the commissaryships of the North had more techno-
logical changes than those in the South and a constant 
was the strong deterioration of dwellings by the lack of 
maintenance and neglect.

Key words: constructive technology, cultural change, 
public policies, vernacular architecture.

L
a casa maya está inmersa en una 
problemática social con muchas 
aristas que han ido deteriorando 
su imagen cultural y tecnológica, 
particularmente, en lo que res-

pecta a la sustitución de algunos materiales 
de construcción tradicionales de la vivienda 
maya por materiales industrializados y que 
tiene que ver con la economía familiar, un 
nuevo modo de pensar de sus habitantes y 
la seguridad física. El solar maya es conside-
rado como una unidad autosuficiente por las 
actividades realizadas en él, como las domés-
ticas, agrícolas y de habitación. La casa maya 
había sido construida ancestralmente con los 
materiales que ofrecía el medio ambiente natu-
ral, como piedra, madera y palmas de huano; 
materiales que conformaron sus particularida-
des física, tecnológica y cultural. Sin embargo, 
desde hace algunas décadas, se ha presentado 
un proceso de sustitución de estos materiales 
por otros de carácter industrial que no ofre-
cen, en primera instancia, las mismas condi-
ciones de confort ambiental al interior de la 
vivienda y demeritan sustancialmente su espa-
cialidad y volumetría debido a sus caracterís-
ticas físicas y particulares de producción. El 
empleo de estos materiales se debe en parte, 
a la disponibilidad en el mercado de la cons-
trucción, costos accesibles y durabilidad, y, 
a la donación por medio de las acciones de 
apoyo social de organismos públicos y priva-
dos, y por otra, a la escasez y encarecimiento 
de las especies que proveen las hojas para 
cubrir las techumbres.

El abandono y el cambio de uso están aso-
ciados a la falta de seguridad ocasionada por 
los fenómenos hidrometeorológicos que pue-
den llegar afectar de manera importante a 
la estructura de la vivienda, a la dotación de 
viviendas construidas con materiales indus-
trializados a través de las acciones de apoyo 
social de organismos públicos, así como a una 
creciente tendencia de los pobladores mayas a 
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incorporarse a la globalidad cultural, en detri-
mento de sus costumbres ancestrales.

La casa maya tradicional fue una respuesta 
a las condicionantes del medio físico y tam-
bién representó la expresión de los objetivos, 
aspiraciones, medios y defensas de la socie-
dad rural. Sin embargo, “la modernización e 
industrialización del país trajo como conse-
cuencia un flujo migratorio del campo a las 
ciudades, la producción de la arquitectura ver-
nácula se vio condicionada y determinada por 
una compleja red de interacciones entre la cul-
tura urbana y la rural, dicho intercambio cultu-
ral no fue equilibrado, la mayoría de las veces 
sucedió una relación asimétrica a favor de la 
cultura urbana” (López Morales, 1993: 12-13). 
De esta manera, la vivienda vernácula maya 
y sus elementos culturales propios, como la 
tradición constructiva, los sistemas y mate-
riales tradicionales de construcción se vieron 
inmersos en un proceso de cambio cultural y 
tecnológico. Barrera (1981: 294) explica que 
“la casa rural y la comunidad son capaces de 
responder, tanto a las condiciones climáticas 
y ecológicas como a distintos factores propios y 
externos, relacionados con el medio econó-
mico, social y cultural, y ambos actores pue-
den cambiar gradualmente en el mismo lugar 
y con el paso del tiempo, así como en diferen-
tes lugares de manera sincrónica”.

Los factores económicos pueden deter-
minar y condicionar el cambio tecnológico 
de la casa maya. "Cuando los grupos rura-
les tienen una economía de autoconsumo, 
las casas tradicionales o vernáculas siguen 

siendo construidas con los materiales regio-
nales y las técnicas ancestrales, la incorpora-
ción de materiales industrializados dependerá 
de la capacidad de acumular excedentes des-
tinados para su adquisición" (Manual para la 
construcción de la vivienda rural, 1981: 14). 
Pérez Medina (1993: 44) explica que las ten-
dencias a la modificación de las casas mayas 
hacia otros modelos arquitectónicos y tec-
nológicos, no sólo dependen de las condicio-
nes económicas de las comunidades, sino que 
están relacionados con factores ideológicos, 
traducidos en nuevos intereses y valores que 
determinan el carácter de las viviendas, prin-
cipalmente hacia los modelos de casas cons-
truidas con materiales industrializados, y con 
factores políticos en la construcción de este 
tipo de viviendas con ayudas gubernamentales.

Bolio (2016: 69-70) denuncia el alarmante 
ritmo de crecimiento de la superficie urbana en la 
Zona Metropolitana de Mérida (zmm), en donde 
se ubican las comisarías estudiadas (mapa 1), 
que provoca la devastación de la selva baja y 
el abandono de zonas agrícolas, y las presio-
nes que ejerce el mercado inmobiliario para 
ocupar áreas agrícolas o forestales, trayendo 
como consecuencia el aumento de las tempe-
raturas promedio, la falta de lluvias y la esca-
ses de la vegetación. Afectando a las especies 
vegetales y madereras con las que se constru-
yen y mantienen las casas mayas en la zona 
de estudio.

mapa 1. ubicación de comisarías que albergan actualmente las casas mayas.
Fuente: (Piñón Jiménez, A., 2017: 79).
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Otros aspectos de esta problemática son, 
por una parte, la falta de una normatividad 
oficial en la que se establezcan reglamentos 
que propicien la construcción y reparación de 
las techumbres de las casas mayas con mate-
riales perecederos tradicionales y desalien-
ten el uso de los materiales industrializados. 
Y por otra, el desinterés de las instituciones 
públicas y privadas por establecer campañas 
de concientización a los propietarios de las 
viviendas mayas para preservarlas con mate-
riales regionales tradicionales.

En estudios recientes sobre esta problemática 
de cambio y sustitución tecnológica, y relacio-
nada con la pérdida de los saberes constructi-
vos, se tiene que “la mayoría de los habitantes 
de las casas mayas no conocen el procedimiento 
constructivo ni participaron en la construc-
ción de su casa. Sólo algunos tenían idea de los 
materiales naturales que se requerían y muy 
pocos habían sido instruidos por sus padres 
o abuelos en la práctica constructiva” (Piñón, 
2017: 116). Todas estas circunstancias y facto-
res contribuyen al desarrollo de un proceso de 
adecuación o adaptación cultural y tecnológica 
de la casa maya.

Sistema, procedimiento y materiales de 
construcción genéricos5

La casa maya exhibe un sistema estructural y 
constructivo tradicional configurado por una 
estructura portante, una envolvente baja horizon-
tal de madera y, una envolvente superior incli-
nada vegetal. Todos los elementos de madera de 
la estructura portante tienen un trabajo estruc-
tural. El cuerpo bajo de la estructura portante 
está configurado por soportes verticales llama-

5 El sistema y procedimientos constructivos detalla-
dos de la casa maya tienen implícita una fuerte carga 
simbólica, ambos aspectos no forman parte de los obje-
tivos de este trabajo, únicamente se efectúa una descrip-
ción genérica del sistema y procedimiento constructivo 
en este apartado. Tanto las relaciones simbólicas como 
el proceso constructivo detallado están muy bien expre-
sados, entre otros autores, por Sánchez Suárez, A., García 
Quintanilla, A. y Eastmond Spencer, A. (2014: 57-88) y 
Rivas Gutiérrez, D. (2012).

dos horcones. Cada horcón o noj okom reciben 
las cargas correspondientes al peso de la estruc-
tura y el recubrimiento de la techumbre, y se ven 
sometidos a esfuerzos de compresión de gran 
magnitud y algo de flexión. Se coloca un baloob 
sobre un par de horcones en el sentido trans-
versal, cada baloob soporta las fuerzas que tien-
den a deformar la estructura y evita cualquier 
tipo de desplazamiento entre las conexiones. 
El taanche´o paxná se coloca en los extremos 
salientes de cada baloob, en el sentido longitu-
dinal de la estructura y se ve sometida a esfuer-
zos de flexión estática y a tensión. El cuerpo 
alto de la estructura portante está por un par 
de travesaños inclinados llamados tiseras y un 
caballete o ho´ol naj ché que presenta un alto 
esfuerzo en flexión estática. Cada tiseras está 
sujeta en su parte media por un travesaño lla-
mado kabak que impide que aquélla se flexione 
en ese punto por presiones o succiones en la 
techumbre. Por último, la retícula inclinada que 
va a recibir al recubrimiento vegetal está com-
puesta por elementos verticales llamados wíin-
kil ché y por elementos horizontales o hiles, los 
que deben presentar mucha una gran resisten-
cia a la flexión por la aplicación sobre ellos de 
presiones y succiones, producidas por los vien-
tos que inciden directamente en la techumbre. 
Para conformar los ábsides de la casa, “los apo-
yos secundarios verticales, kulub, sostienen a 
dos conjuntos de maderos curvos llamado moy 
y kaanamoy, estos por su forma curva presen-
tan esfuerzos altos de flexión” (Ordaz, Rodríguez 
y Centeno, 2014: 171-173) (figuras 1a, 1b y 1c). 

La casa maya  
exhibe un sistema estructural 

y constructivo tradicional  
configurado por una 
estructura portante,  

una envolvente baja 
horizontal de madera y,

una envolvente superior 
inclinada vegetal.
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Figura 1a. Croquis perspectivo de una casa maya donde se muestran los elementos estructurales y constructivos de madera.

Fuente: Wauchope, R. (1939).

Figura 1b. Corte de una casa maya donde se muestran los elementos estructurales y constructivos de madera.

Fuente: (Moya Rubio, V. J., 1988: 79).

Figura 1c.  Detalles constructivos: a) cumbrera y remate, b) corte cumbrera y remate, y c) uniones de estructura portante y muro.

Fuente: (López Morales, F. J., 1993: 263).
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Como se puede apreciar, es un sistema cons-
tructivo que requiere de práctica para llevarse 
a cabo y del conocimiento de cada uno de los 
elementos estructurales y constructivos que 
intervienen en la edificación, así como de las 
dimensiones y tipos de madera para cada uno de 
estos. Los resultados preliminares de las entrevis-
tas realizadas a los habitantes de las casas mayas 
en la zona de estudio, indican que la mayoría de 
ellos no conocen el sistema constructivo ni par-
ticiparon en la obra; muy pocos tienen el cono-
cimiento y la práctica constructiva, aprendidos 
de familiares y constructores independientes; 
sólo uno de aquellos indicó que enseñó a su hijo.

En Timul y Chablekal, Yucatán, se utilizaba 
la madera del árbol de chucum para horco-
nes y balos, en lo que respecta al huano, ya 
no se encuentran palmas en la comunidad y 
tienen que obtenerlas lejos de ahí y pagar-
las al dueño de los terrenos.6 Existe una gran 
variedad de especies maderables con las que 
se puede construir una casa maya, la elección 
del tipo de madera depende de la experiencia 
de los constructores y de la disponibilidad de 
las especies.7

Rangel (1980: 56) apunta que en los poblados 
donde se realizaron entrevistas a sus habitan-
tes, “no todos poseían los conocimientos sufi-
cientes para la construcción de casas y tampoco 
conocían las dimensiones necesarias, por lo 
que las construían basándose en las dimensio-
nes de las viviendas existentes”. En Hunucmá, 
uno de los constructores de casas mayas y pala-
pas, mencionó que utiliza maderas y hojas de 
huano de la región, así como clavos de con-
creto para las uniones; así mismo, comentó 
que ha hecho y reparado una gran cantidad de 
casas mayas, pero que ya tiene tiempo que no 
le encargan viviendas de este tipo.8  La utiliza-
ción de elementos metálicos para la fijación de 

6 Comunicación oral de Nelly Canul Cauich en junio 
de 2010, quien habitó en su niñez una casa maya tradi-
cional en Timul, Yucatán.

7 Para consultar con detalle las especies vegetales y made-
rables, así como los elementos estructurales y constructi-
vos en que se utilizan, ver a Villers Ruíz, L., López Franco, 
R. M. y Barrera, A. (2014: 129-141); Ordaz Tamayo, M., 
Rodríguez Pérez, I. y Centeno Lara, R. (2014: 169-170); 
Sánchez Suárez, A., García Quintanilla, A. y Eastmond 
Spencer, A. (2014: 77); Eastmond, A., García Quintanilla, 
A. y Sánchez Suárez, A. (2014: 234-238), y Quiroz et al. 
(2011: 31-33).

8 Entrevista realizada al Sr. José Demetrio “Don Saboro” 
en septiembre de 2016.

los elementos estructurales de madera puede 
ser producto de la escasez del material vegetal 
para hacer los amarres en las uniones de estas 
piezas o bien a la facilidad de la adquisición de 
las piezas metálicas y la rapidez para efectuar 
la fijación de las piezas.

Algunos autores mencionan que la extracción 
de las maderas para la construcción de la casa 
maya debe de ser durante la época seca, ya que 
“la madera contiene menos humedad, tendrá 
mayor tiempo de vida y resistirá mejor el ataque 
de insectos y microorganismos” (Quiroz et al., 
2011: 33). Sin embargo, otros autores coinciden 
en que la época de corte debe ser en las épocas 
de lluvia; el tratamiento al que se someten las 
maderas principales consiste en descortezar 
y secar, y, únicamente, usarlas cuando estén 
secas (Sánchez, García y Eastmond (2014:128), 
Ordaz, Rodríguez y Centeno (2014:129).

Tipología constructiva

El sistema estructural y constructivo de la casa 
maya tradicional presenta en la actualidad varian-
tes constructivas en las envolventes horizontal 
y vertical, la primera con tres variantes: apoyos 
corridos de madera, piedra y materiales indus-
trializados; y la segunda, la cubierta con recubri-
mientos vegetales y materiales industrializados; 
mientras que la estructura portante mantiene 
sus elementos constitutivos sin cambios funda-
mentales. La tipología constructiva se presenta a 
continuación caracterizando sus elementos cons-
tituyentes, los cuales se presentan según el pro-
cedimiento genérico de la casa maya: rodapié, 
estructura portante, muros y cubiertas.

Rodapié

Es un elemento corrido de mampostería que sirve 
para recibir al muro de bajareque y al sobresalir 
del nivel de terreno natural evita que la hume-
dad suba al bajareque. El ancho del rodapié es de 
30 a 40 cm y la altura es variable; el aparejo de 
la mampostería es ordinario y se colocan las pie-
dras a hueso como el sistema de albarrada, a veces 
las juntas se refuerzan con mortero de cal, como 
se puede observar en una vivienda en Chablekal; 
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se dejan espacios en el rodapié para librar a los 
kulub de los ábsides y a los horcones de la estruc-
tura portante (figura 2). 

Figura 2.  Rodapié de mampostería en una vivienda de Chablekal.

Fuente: (López Morales, F. J., 1993: 263).

Figura 3.  Detalle de tijeras, cumbrera y elementos rigidizantes 
secundarios en una vivienda de Chablekal. 

Fuente: Elaboración propia.

Estructura portante

La parte inferior de los horcones está hin-
cada en el terreno y, la superior, presenta 
una horqueta donde recibe al balo y éste a su 
vez recibe al taanche´ o paxná, la unión de 
estos últimos elementos se sujetan con alam-
bre recocido o bejuco. Los pares de tijeras se 
amarran a los horcones de igual manera que 
los anteriores elementos y éstas reciben a la 
cumbrera o ho´lnache´; a media altura de las 
tijeras se amarran los elementos longitudina-
les y transversales de rigidización complemen-
taria: Kaanataanche´ y kabah; sólo hubo un 
caso de una vivienda en Molas, con un tercer 
par de tijeras ubicadas al centro de la casa. 
En todos los casos observados, no existen los 
elementos de rigidización diagonal llamados 
alka´ch´o o belch´o (figura 3). 
La estructura secundaria que recibe a la cubierta 
vegetal o de materiales industrializados, se 
configura por un entramado de elementos de 
madera verticales y horizontales: winkiche´ 
y hil; se ha observado que pueden ser ama-
rrados con bejucos, sogas de henequén o con 
alambre recocido.

Muro de bajareque

Este elemento sirve de envolvente horizontal 
corrida a la vivienda. El muro de bajareque se 
configura por un muro de maderas y un emba-
rro. Cada pieza del muro de madera se llama 
kololché y permanece asentado en la parte infe-
rior en el rodapié y, en la superior, está unido 
por su horqueta al copobmoy; este entramado 
de kololché se une y rigidiza por medio de los 
halabche, en algunos casos se componen de 
una o dos piezas y están amarrados con alam-
bre recocido en lugar de bejuco. Al muro de 
madera se le aplana por fuera y por dentro 

Figura 4. Embarro y encalado en muro de bajareque en una vivienda de San 
José Tzal.

Fuente: Elaboración propia.
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con una mezcla de tierra vegetal roja, llamado 
embarro o pakluum, de grosores variables y se 
le aplica una pintura a la cal, a este procedi-
miento se le llama encalado. La falta de man-
tenimiento y el abandono provoca la pérdida 
parcial o total de los aplanados (figura 4).

Muro de mampostería

Este elemento sustituye al muro de bajareque 
como la envolvente horizontal de la vivienda, 
la provee de mayor resistencia a los vientos 
huracanados. El confort térmico se mantiene 
cuando las casas mayas tienen cubiertas de 
huano y muros de mampostería o de bajareque, 
sin embargo, “disminuye significativamente el 
confort térmico al interior de viviendas no ver-
náculas cuando las cubiertas son de láminas 
de cartón, aumentando la temperatura más de 
5ºC” (Canto, Contreras y Ruíz, 2014: 119-120).

Así mismo, toma el trabajo de soporte del 
kulub y del copobmoy, ocasionalmente sustituye 
a los horcones y por lo general se encuentran 
exentos del eje longitudinal de estos elementos. 
El muro es de mampostería ordinaria con jun-
tas rajueleadas de mortero de cal y cemento; el 
ancho varía de 30 a 40 cm; en unos casos, no 
tiene aplanados exteriores y, en otros, está apla-
nado con mortero del mismo material del muro 
y un aplanado final liso de estuco. En algunos 
casos, se observa en los ábsides el desgaste de 
los aplanados provocado, posiblemente, por el 
continuo golpeo del viento (figura 5).

Muro de block

Se observó el caso de una vivienda maya de 
planta absidal con muros de block de con-
creto vibro comprimido; dicho muro presenta 
las mismas funciones que el de mampostería. 
En uno de los ejes longitudinales, el muro se 
exhibe exento a los dos horcones de la estruc-
tura portante, mientras que en el otro, los 
horcones están embebidos en el muro y están 
recubiertos de concreto, como si fueran casti-
llos armados (figura 6).

Figura 5. Muro de mampostería en donde se observa el aparejo y el 
aplanado en una vivienda de Molas. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Muro de mampostería en donde se observa el aparejo y el 
aplanado en una vivienda de Molas. 

Fuente: Elaboración propia.

Cubierta de huano

Existen diferentes clases de palma de huano o xa´an, 
que son utilizadas para cubrir las casas mayas, como 
Reinhardtia, Sabal mayarum, Sabal mexicana o 
Sabal japa. Cada palma de huano se coloca entre 
los hiles, de tal manera que se encajan una junta a 
otra en el sentido longitudinal, estando cuatrapea-
das cada una de las hiladas horizontales de palmas. 
La cumbrera es el elemento que más daño presenta 
en condiciones normales de vida útil y al ser el ele-
mento que más mantenimiento requiere, frecuen-
temente no se repara con las palmas de huano, sino 
que se sustituyen por láminas de cartón asfaltado 
o zinc (figura 7).

La utilización de la palma de huano permite 
que el aire caliente, el cual al ser más ligero, sea 
expulsado por los pequeños orificios que se forman 
entre la retícula. Por tanto, “se genera un confort 
térmico con temperaturas más confortables aún 
en los meses de mayor calor” (Canto, Contreras y 
Ruíz, 2014: 120).
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Figura 8. Sustitución parcial de la cubierta de zacate con lámina de cartón 
asfaltado en una vivienda de San José Dzal.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Sustitución total de lámina de cartón asfaltado en la cubierta de 
una vivienda de Xcunyá.

Fuente: Elaboración propia.

Cubierta de zacate

Varias casas tuvieron en un principio recubri-
miento de zacate, en lengua maya, su´uk, para 
una denominación general, aak, para el zacate 
de color verde y, chak´uk, para el zacate rojo, 
de la sabana; al escasear el material vegetal 
los habitantes de las casas lo cambiaron por 

láminas de cartón asfaltado, como fue el caso 
de dos viviendas en Molas. Sin embargo, en 
una vivienda de San José Tzal, todavía sobre-
vive la cubierta de zacate a la que se ha ido 
cambiando por lámina de cartón asfaltado; el 
ábside es la parte de la cubierta que conserva 
todavía el recubrimiento de zacate (figura 8). 

Cubierta de lámina de cartón asfaltado

Este material se ha estado utilizando en sus-
titución de las palmas de huano, de manera 
parcial, en reparaciones menores, o total, cam-
biando la fisonomía natural de la vivienda maya 
y el confort térmico del interior. Las láminas 
se fijan al entramado de madera a base de cla-
vos y tapas de lata de refrescos embotellados, 
se van colocando de abajo hacia arriba con un 
cuatrapeo suficiente para evitar la entrada del 
agua pluvial (figura 9). 
Las cubiertas con lámina de cartón asfaltado 
mantienen el aire caliente a diferencia del flujo 
de aire caliente hacia el exterior que propician 
las cubiertas con palma de huano o zacate. La 
lámina de cartón asfaltado, tanto por su com-
posición como por su tonalidad, retiene mayor 
cantidad de calor y no permite que se expulse 
el aire caliente eficientemente, es decir, el aire 
caliente queda resguardado en la parte supe-
rior de la vivienda, provocando que la tempera-
tura en el interior tenga una diferencia de más 
de 3ºC, respecto a las cubiertas con palma de 
huano (Canto, Contreras y Ruíz, 2014: 119).

Cubierta de lámina de zinc

Al igual que el material anterior, la lámina de 
zinc sustituye a la cubierta de huano de forma 
parcial o total e inclusive a las láminas de cartón 
asfaltado deterioradas, disminuyendo aún más 
el confort climático al interior de la vivienda. 
Las láminas se colocan de abajo hacia arriba 
y se fijan al entramado de madera con pernos 
metálicos (figura 10).  

Figura 7. Detalle de cumbrera con lámina de zinc en cubierta de huano en 
una vivienda de Caucel. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10. Detalle de cubierta de lámina de zinc de una vivienda de 
Dzibichaltún.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Cubierta de ferro cemento en una vivienda de Tixcuytún. 

Fuente: Elaboración propia.

Cubierta de concreto armado

En la subcomisaria de Tixcuytun se encontra-
ron dos viviendas a las que se les sustituyó total-
mente el entramado de madera y la cubierta 
de huano con techumbres de ferro cemento 
con láminas de poliestireno integradas para 
tratar de conservar el confort térmico al inte-
rior de las casas, sin embargo, no conservaron 
la altura y proporciones de la cubierta origi-
nal (figura 11).

Conclusiones

La escasez y progresiva desaparición de las 
palmas de huano y el zacate, aunado a la 
continua práctica de las instancias guber-
namentales y privadas de dotar, a los habi-
tantes de las poblaciones en el estado de 
Yucatán, de materiales industrializados 
(Cocom, 2016: 13), “propician el cambio y 
sustitución de las cubiertas con materiales 
vegetales, cuando lo deseable sería la pro-
moción de la reforestación de los solares y 
los terrenos aledaños a las poblaciones con 
plantas de huano, con el fin de recuperar, 
para su explotación, estas especies y con-
tribuir a reforzar la economía familiar”.

A pesar de que hay una pérdida gradual 
de conocimiento y práctica constructiva de 
la casa maya, las viviendas existentes refle-
jan el dominio técnico y los saberes cons-
tructivos de las personas que las edificaron, 
y que les permiten prevalecer a pesar de la 
falta de algunos elementos de la parte supe-
rior de la estructura portante.

La tipología constructiva actual es el 
resultado del proceso de cambio y per-
manencia de sistemas, procedimientos y 
materiales utilizados en la edificación de 
las casas mayas. La permanencia construc-
tiva se manifiesta en los rodapiés, muros 
de bahareque y de mampostería, así como 
la estructura portante, con ciertos faltan-
tes y diferencias que la caracterizan.

La tipología 
constructiva  

actual es el resultado 
del proceso de cambio y 

permanencia de sistemas, 
procedimientos 

y materiales  
utilizados en la edificación 

de las casas mayas.
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La permanencia de la utilización en los 
muros de materiales naturales como el baha-
reque representa un 54% y los de mampos-
tería representan el 38%. Mientras que, 
en lo relativo al cambio tecnológico, “los 
materiales industrializados como el block 
de concreto sólo representan el 8% del total 
de viviendas que hay actualmente en las 
comisarías de Mérida, (Piñón, 2017: 100).

El proceso de cambio y permanencia 
se manifiesta más en los materiales uti-
lizados en las cubiertas de las viviendas. 
Existe el predominio del uso de materiales 
industrializados como las láminas de car-
tón asfáltico y la de zinc, que representa el 
51% del total de las viviendas analizadas. 
“La permanencia del empleo de la palma 
de huano únicamente es del 30%, y por 

último, la utilización de cubiertas combi-
nadas con materiales vegetales y los mate-
riales industrializados, representa el 16%”5  
(Piñón, 2017:112).

Esta situación trae consigo afectaciones al 
paisaje arquitectónico y urbano de las pobla-
ciones estudiadas, la contaminación ambien-
tal por el fomento en el uso de los materiales 
industrializados, la diminución de la práctica 
constructiva ancestral de los saberes construc-
tivos y la pérdida del confort climático al inte-
rior de estas viviendas. Tal problemática pone 
en situación de alto riesgo a la vivienda maya y 
a su permanencia como patrimonio vernáculo, 
situación que se debe de revertir con acciones 
de concientización y de reforzamiento social y 
económico tanto a nivel de pobladores como 
a nivel de instituciones públicas y privadas.

5 El 3% restante corresponde a una vivienda que se 
incluyó en el análisis, pero por el alto grado de deterioro 
de la vivienda, no fue posible identificar ningún indicio 
del material en la cubierta.
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